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Sanierungen

Aktion: Feldversuch spritzbare Dichtstoffe
Thema: Test-Tagebuchblatt vom 06.06.2014:

Test-Tagebuch

Datum: 06.06.05.2014

Nr. | Proband: Produkt: Tages- Oberflachentemperatur Grad ° C: Besonderheiten:
Temperatur Psi Glas Holz/Lack Dichtstoff
Grad ° C
Wasserlack Name wird nicht genannt
1. | Problemprodukt 1 Name wird nicht genannt 34/39 30/36 41/46 36/42 WL grau: 42/52
2. | Problemprodukt 2 Name wird nicht genannt 35/43 30/36 42/50 36/42 WL weil3: 37/41
3. | Hilti Hybridkleber CS-ADH H 600 weil3 34/41 30/36 41/49 36/41 Larche Ol 39/42
4. | Wirth Perfekt Transparent 33/46 30/36 41/50 35/41 Larche roh: 35/39
5. | Wirth Spezial Transparent 34/44 30/35 40/48 35/48 Fichte roh: 38/46
6. | Wirth Perfekt weil3 35/44 30/35 38/48 38/38
7. | Forch Silikon MC Forch 5* transparent 28/43 30/35 41/50 38/42
8. | Forch Silikon OX ECO transparent 30/47 30/36 44/51 35/38
9. | OBI Produkt von Sudal | ALKOXYSILIKON transparent 35/45 30/36 41/49 36/39
10. | Nogel TWISTOFFLEX N alufarbig 35/45 30/36 42/50 36/42
11. | Compane Compane Silikon transparent 37146 30/37 44/53 36/41

Bemerkung zum Tag:

In der Folge werden wir uns noch die vorbildliche Priifung des Dichtstoffes FA101 kiimmern. Tremco illbruck hat ganz vorbildlich bereits vor diesem hier aufgefundenen Schaden lhre Produkte mit dem hier
vorgefundenen Wasserlack geprift. Aus dieser Priifung gibt es auch eine eigenstandige Herstellererklarung. Eine Hilfestellung fir jeden Handwerker, um gerade diese Schaden zu vermeiden. Aber wesentlicher ist ganz
einfach, dass aus den Prufkriterien heraus aus dieser Tabelle erkannt werden kann, dass aus den taglichen Lufttemperaturen letztendlich die in den Herstellerpriifungen gepriiften 50 °C ganz locker in der taglichen
Realitat erreicht werden. Wir erkennen, dass wir bei einer Temperatur mit Insolation bei ca. 26 °C auf den Oberflachen der Lacke iiber 40 °C erreichen. Somit wie aus den SIDAs gewarnt, die Produkte mit den
Inhaltstoffen Butan-2on-O, O, O*(methylsilidyn) trioxim sowie 2-Butanonoxim sofort mit den Reaktionen beginnen. Die Roten Zahlen zeigen vorweggenommen die Messungen vom 08. und 09. 06.2014, bei denen wir
die Hitzeperiode 2014 hatten. Da erkennen wir, dass bei ca. 40 °C der Tagestemperatur, die Oberflachentemperaturen tiber 50 °C auf den Lackflachen entsteigt. Also die Priifungen hier im Beispiel von tremco illbruck ja
keine Fantasievorstellungen sind. Allerdings steht in Frage, ob der Handwerker, diese Prifungen selber vornehmen kann? Zu den Ergebnissen vom Feldversuch mehr in der Folge.

Bemerkung zum Wetter: Wetter: Klima:
Quellen: 06.06.2014. der erste Tag, bei dem es das erste Mal richtig . 0
Nr. | Beschreibung DIN /ISBN Temperaturen gibt. Das soll sich dann am 08. und 09.06.2014 So,nne X Raumfeuchte: 46,1 0/0
1. Dichtstoffe bei Fenstern DIN 18 545 noch verstarken. Wind Raumtemperatur | 20,1 | °C
2 Leitfaden Fenstereinbau ISBN 978-3-00- Auch ist alles Windstill, dass sich die Sonne auf den Regen Luftfeuchte 30,6 | %
030803-1 Oberflachen der Beschichtungen so richtig austoben kann. Dauerregen Lufttemperatur 256 | °C

2- EChreE?rhIifo*f"er RSl 220 o é?\?ig%l Frost Gemessen:  14:00 Uhr

' ugendichisiofte Schnee Mond O [
Erstellungsdatum: 11.09.2014 07:42 Hagel
Aktueller Ausdruck: 11.09.14 09:42
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Thema des Tages:
Handwerker und deren Verantwortung:

Einleitung:

Sicherlich werden es viele die diesen Test verfolgen,
bemerkt haben, dass aus geplanten 8 Wochen jetzt
doch einige Monate vergehen werden bzw. sind, bis die
Sache geklart werden kann.

Auch werden die Betrachter bemerkt haben, dass in
wenigen Tagen auch Informationen einflieRen, denn das
BauFachForum kommt kaum nach Informationen zu
verarbeiten, dass Sie in eine chronologische
Zeitabwicklung passen.

Grundlagen:

Sicherlich wird man an diesem Test bemerken, dass es
sich hier um chemische Zusammensetzungen handeln,
bei denen dann immer in Frage steht, in wieweit diese
chemischen Grundlagen, physikalische Reduktionen
bilden die dann plétzlich zu Problemen flihren.

Dabei ist immer Grundlegend, dass der Handwerker in
seinen einzelnen Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) die fir
jedes Gewerk gleich sind, verankert ist dass der
Handwerker die Produkte prifen muss. Wie soll aber ein
Spengler sein Kupferblech auf die Resistenz der
Legierung prufen?

Produkte:

Das heif3t, dass der Handwerker dabei auch fir
entsprechend Produkte die er zukauft und einsetzt
gerade stehen und haften muss. Also, ist der
Handwerker in der Verpflichtung, beispielsweise
Schaume, Dichtstoffe, Lacke.... zu prifen, ob er Sie
verarbeiten kann. Betrachten wir jetzt noch, dass in der
18355 fiir Schreiner dann sogar noch von unserer
eigenen Lobby verankert wurde, dass Schaumflecke auf
einem Fenster beispielsweise ein eklatanter Schaden
darstellt, muss man sich als Handwerker die Frage
stellen, inwieweit der Handwerker tiberhaupt noch
Arbeiten ausfuhren kann?

Die Haftung:

Egal, ob wir es mit den Dekopaint-Richtlinien oder der
Lack- und Schaumherstellung zu tun haben, werden
doch letztendlich alle diese Verantwortungen auf den
Lackkibeln bereits auf den Handwerker abgetragen.

Produkteprifung:

Der Zwei-Mannbetrieb, wie auch der 50 Mannbetrieb,
der lediglich Fenster einbaut musste jetzt plétzlich
Schaume auf lhre Rezeptur prifen. Dichtstoffe auf seine
Inhaltstoffe....

Dinge, die von einem Handwerker doch gar nie gepruift
werden kénnen. Handwerker kdnnen sich nur auf lhre
Zulieferer verlassen. Das heil3t, dass Handwerker
letztendlich nur dem Vertrauen kénnen, der lhnen als
Zulieferer auch alles fair und verbindlich vorlegt.
Beispielsweise Zulassungen und aussagekraftige SIDAs
vorlegt.

Ein aktueller Fall:

Aus diesem kann man gerade erkennen, dass wenn es
um Schaume geht, dem Handwerker Zulassungen
vorgelegt werden, bei denen dann als Ergebnis
vorgetragen wird: >Die Priifung ist bei idealen
Laborgrundlagen vorgenommen und dieses Ergebnis
darf nicht fir die Verwendung der DIN 4108 oder
beispielsweise der DIN 4102-1 herangezogen werden<.

Die Alarm-Glocken muissten lauten:

Wenn ein Handwerker von einem Lieferanten, eine
solche Zulassung bekommt, muss er erkennen, dass der
Lieferant oder Hersteller doch keinerlei Ambitionen hat,
im Problemfall zum Handwerker zu halten.

Allgemein Bauaufsichtliche Zulassungen:

Daher sollte der Handwerker sich auch nur auf diese
abZ verlassen. Nicht aber, den meist nur beigefligten
allgemeine bauaufsichtliche Prufberichte (abP).

Der Prifbericht bekommt jeder. Die Zulassung bekommt
nicht jeder. Also sollte immer dort, wo diese abP
verlangt wird, auch nachgeschaut werden, was die
Zulassung aussagt.

Wieweit geht die Prufpflicht?

Fir den Handwerker letztendlich viel zu weit. Dadurch,
dass jeder der vom Handwerker Geld verdient, sogar
aus den Dekopaint-Richtlinien auch noch der
Handwerker nachweisen muss, dass im Lack nur die
gesetzlich Zugelassenen Bindemittel drin sein dirfen
und diese Verantwortung auf den Handwerker
Ubertragen wird, hort das Verstandnis in Bezug dieser
Bestimmung auf. Komischerweise sollte der Handwerker
Chemiker sein, der Chemiker aber nicht Fachmann fir
seine chemische Produkte?
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Ein Tipp fur Handwerker:

Der Feldversuch hat jetzt wieder gezeigt, dass der
Dichtstoffhersteller sich darauf bezieht, dass der
Handwerker hatte die ganze Sache prifen missen. Da
wird nicht mehr davon geredet, inwieweit Lieferanten
lhre gesetzlichen Grundlagen und Hinweispflichten
verletzen. Das ware einmal ein spannender
Grundsatzprozess vor den Gerichten.

Ob man einfach nur dem Handwerker Verantwortungen
zuordnen kann, die dieser gar nicht prifen kann.

Vertraut denen, die selber Prifen:

Zwischenzeitlich ging vom Lackhersteller von Firma
tremco illbruck, eine Herstellererklérung ein. lllbruck
beispielsweise, priift lhre Produkte mit alle mdglichen
Lacke und Untergriinde.

Unter anderem wurde auf diesem Problemlack das
Produkt FA101 von Firma tremco illbruck gepruft.
http://www.illbruck.com/de_DE/products/FA101
Betrachtet man hier jetzt die vorbildliche SIDA erkennen
wir, dass der FA101 auf Methanol (CAS 67-56-1) und
auf der Basis von Trimethoxyvinylsilan basiert. Also das
Methanol das sich aus der Aushértung bildet gerade
nicht die Probleme des hier vorgefundenen Wasserlack
erzeugt.

Gleich wie der Spezial von Wirth, der gleichermalRen
aufgebaut ist.

Daher kann illbruck nach lhren eigenen Tests auch eine
Herstellererklarung ausstellen.

Einfach Nachfragen:

Also sollten die Handwerker einfach bei Ihren
Hersteller/Lieferanten nachfragen, inwieweit bereits
Produkte getestet wurden, die eine solche
Herstellererklarung bekommen haben. Natirlich werden
tremco illbruck wie auch alle anderen nicht an die groRRe
Glocke hangen, dass hier vereinzelt Produkte gepriift
wurden. Aber der Handwerker sollte immer angehalten
sein, bei namhaften Firmen einfach nach diesen
Herstellererklarungen nachzufragen.

In der Folge Bilder vom Feldversuch und die Erklarung,
wie Firmen wie tremco illbruck solche Prufungen
vornehmen.

Wilfried Berger, Sachverstandiger
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Prifkriterien:

Hier im Feldversuch werden ja lediglich natiirliche Einflisse auf langere Zeit gepruft. Betrachten wir
dazu einmal die Prufgrundlagen von tremco illbruck fir den FA101 auf diesem Problemlack,
erkennen wir aus der Herstellererklarung folgende Priifgrundlagen:

Auf den beschichteten Probekdrper werden nach Aushartung des Lackes mehrere Raupen vom
FA101 aufgebracht.

Danach kommen die Proben nach Aushértung 15 Tage bei 50°C in einen Umluft Ofen. Danach
werden die Proben 2 x 7 Tage lang bei Zimmertemperatur unter Wasser eingelagert. Danach wird
dann gepruft, ob die Produkte vertraglich sind.

Prifgrundlagen, die ja kein Handwerker letztendlich selber vornehmen kann. Und letztendlich dabei
ja 3 Wochen alleine fiir den Test vergehen.

Bilder vom Tag:

Stand 24.05.2014 - 06.06.2014:

Das Problemprodukt 1, I8st sich schon nach
kaum 14 Tagen Bewitterung vom
Untergrund. Also kann dieses Produkt auch
noch nie nach den obigen Prifvorgaben
geprift worden sein.

Stand 24.05.2014 — 06.06.2014:

Es ist jetzt natirlich ein Einfaches dem
Handwerker zum Vorwurf zu machen, dass
er vor Verarbeitung diese Tests hatte
durchfiihren mussen.

Auch wenn diese Tests durchgefiihrt
werden, kdnnte der Handwerker ja wieder
nicht sicherstellen, inwieweit die
Tagesabfillungen/Rezepturen des Lacks
und des Dichtstoffs verbindlich sind.

Der Hybrid-Kleber von Hilti zeigt
dabei uberhaupt keine Probleme. Er
haftet eisern wie am ersten Tag.
Denn auch hier kénnen letztendlich
nur Methanol die geldsten Mitteln
darstellen.

Das gleiche miisste man auch vom
SP525 von Firma tremco illbruck
erwarten, der vom BauFachForum

schon ausfuhrlich geprift wurde.
Auch dort wird lediglich Methanol
| freigesetzt.

24.05.2014 - 06.06.2014:

Der Perfekt héalt zwar in der
gesamten Struktur noch, allerdings
nicht an der Vase. Dort l6st er sich
jetzt nach ca. 14 Tagen bereits ab.
Auch hier muss man Bedenken
haben, ob der Perfekt den oben
genannten Prufgrundlagen Stand
halten wirde.

Bzw. was dem BauFachForum nicht
vorliegt, ob der Perfekt bei den
Wirth — Prifungen auch mit dem
hier vorliegenden Wasserlack
gepruft wurde?

Stand 24.05.2014 - 06.06.2014:
Auch das Problemprodukt 2, das
dann nach der 1. Reklamation
des Handwerkers vom Hersteller
empfohlen wurde, 16st sich
bereits an den Randern vom
Untergrund.

Auch dieses Produkt wiirde den
vor vorgetragenen
Prifgrundlagen nicht bestehen.

3 Wilfried Berger, Sachverstandiger
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Bilder vom Tag:

24.05.2014 - 06.06.2014:

Auch von Firma Warth gibt es
zwischenzeitlich eine Riickmeldung, dass
mit diesem Wasserlack Wirth Produkte
gepruft wurden. Nicht definiert ist allerdings,
ob hier der Perfekt auch mit dazu z&hlt.

Dem Spezial dagegen, bis jetzt eine feste
und besténdige Haftung bescheinigt werden
kann.

Er war von Wiirth sicherlich im Test mit
dabei.

Auch der Spezial ist mit Trimethoxylsilan
aufgebaut und I6st dabei dann auch nur
Methanol aus.

24.06.2014 — 06.06.2014:
Auch er hat die Inhaltstoffe
Butan-2on-
0,0/,0“(methylsilidyn) trioxim
sowie 2-Butanonoxim
beinhaltet, bei denen man jetzt
aus dem Feldversuch gesichert
aussagen kann, dass diese
Inhaltstoffe mit dem hier
vorgefundenen Wasserlack
reagieren. Deutlich aus den
SIDAs bemerkt, dass hier
Reaktionen hervorgerufen
werden kdnnen.

Auch der MC von Forch I6st sich
zwischenzeitlich an den Vasen.

Wir erkennen, dass somit die
Reaktionen auch real
hervorgerufen werden. Und dies
wie die vorliegende Tabelle
aufzeigt bei Tagestemperaturen
ab ca. 26 °C.

Eine Frage an die Industrie?

Es gibt in Zusammenhang unserer Verbéande, so viele Sinnlose Aktionen, die dem Handwerker
letztendlich kaum einen Vorteil bringt, bzw. der Handwerker dafiir irgendwelche Vorteile bekommt.
Warum raufen sich hier die Lackhersteller und die Dichtstoffhersteller hier nicht einmal zusammen
und fertigen eine im Internet fir Handwerker ausgestellte Liste auf, welche Lacke von welchem
Hersteller nach den oben beschriebenen Grundlagen gepruft wurden und werden dort gelistet.
Immer mit dem Link zur Herstellererklarung. Nattrlich kann man dann zur Sicherheit noch vortragen,
dass der Handwerker dabei noch eigenversuche vornehmen muss. Allerdings weif3 der Hersteller
dann, welche Produkte gegeneinander tiberhaupt vertraglich sind.

Das ware eine Sinnvolle Einrichtung fir Handwerker.

Zumal die Handwerker dann auch erkennen kénnten, welchem Hersteller Sie sich anvertrauen
kénnen.

24.05.2014 - 06.06.2014:

Der OX von Forch hat wohl die
gleichen Inhaltstoffe wie der
MC. Allerdings ist er aus dem
Gemisch heraus sicherlich
anderst eingestellt. Er weist eine
wesentlich bessere
Bestandigkeit auf wie der MC.
Allerdings wird er sicherlich
auch nicht den obigen
Prifvorgaben standhalten.

Auch er versagt zum Teil schon
an den Vasen.

24.05.2014 — 06.06.2014:
Von OBI Sudal gibt es bis
heute noch keine SIDA daher
ist bis heute nicht bekannt,
was dort drin ist. Auch im
Internet keine Fundstelle.

Er halt sich allerding sehr
gut. Bis jetzt sind bei lhm
keine Abrisse auch nicht an
der Vase zu erkennen.

Es ware jetzt spannend, wie
er sich von den anderen
Probanden in den
Inhaltstoffen unterscheidet.

Wilfried Berger, Sachverstandiger
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Bilder vom Tag:

24.06.2014 — 06.06.2014:

Beim CD-109 von Compane liegt
bis heute kein SIDA vor und wird
aus dem Internet auch keine
gefunden. Also kann hier auch nicht
festgestellt werden, auf welcher
Basis er aufgebaut ist. Allerdings
wenn wir diesen nach Gber 14
Tagen mit den anderen Produkten
vergleichen, muss er auf der Basis
vom Wiirth Spezial aufgebaut sein.
Auch muss davon ausgegangen
werden, dass gerade nicht die
Problematischen Inhaltstoffe
Butan-2on-0, O', O*(methylsilidyn)
trioxim sowie 2-Butanonoxim
enthalten sein kdnnen. Er ist im
Augenblick der Favorit bei den
transparenten Dichtmitteln.

Mit Ausnahme der Offenlegung und
der Dokumentation gegenuber der
Handwerker.

24.06.2014 — 06.06.2014:

Auch vom Nogel Alu wurde zwischenzeitlich
eine SIDA im Internet gefunden. Allerdings
wieder einmal eine SIDA ohne verwertbaren
Inhalt. Daher ist auch nicht bekannt, was in
diesem Produkt drin ist.

Erkannt werden kann lediglich aus den
gefahrlichen Inhaltstoffe, dass dieser
Dichtstoff auf Methyltrimethoxysilan
aufgebaut sein muss. Und somit aus der
SIDA zu erkennen kein Butan-2on-O, O,
O*(methylsilidyn) trioxim sowie 2-
Butanonoxim enthalten sein darf.

Daher zu erkennen, dass er eine feste
Substanz mit dem Lack bildet. Ein Abrei3en
ist nicht moglich.

Ob allerdings diese Zusammensetzung fur
transparente Dichtstoffe auch maoglich ist,
ist fraglich?

Eine Frage an die Verbande und die Fachpresse:

Wiurde man jetzt den Handwerkern einmal eine solche Liste mit gepruften Produkten vorlegen, wére
dies einmal fur die Hersteller und Lieferanten eine sehr gute Werbung und zum anderen fir die
Fachpresse ein Aushangeschild, auch einmal etwas Positives Uber nitzliche Hilfen der Industrie zu
berichten. Eine Grundlage, die fur den Handwerker letztendlich wertvoll wére und fiir die Fachpresse

auch berichtenswert ware.

Waren dann die Verbande hier noch mit eingegliedert, der Handwerker eine klassische
Riickendeckung hétte und nicht einfach nur den Schlag ins Gesicht bekommen wiird mit der Antwort:

>Hattest es selber geprift<!!!

Transparenz:

Die Sache der Transparenz kann
letztendlich noch nicht sicher
ausgesagt werden.

Aus dem Feldversuch ist auffallig, dass
alle Probanden vertriben. Der
einzigste, der transparent bleibt ist der
CD-109 von Compane.

Dass die Transparenz mit den
Weichmacherwanderungen zu tun
haben, haben wir aus dem Blatt vom
05.06.2014 erkannt. Auch das Blatt
vom 03.06.2014 zeigt die Probleme der
Weichmacher auf.

Daher ist es eigenartig, weshalb der
Wirth Spezial gleichfalls mit fester
Haftung triib wird?

Compane CD-109:

Der CD-109 von Compane, zeigt hier von allen
Probanden, die gesicherte Transparenz.

Allerdings steht letztendlich in Frage, inwieweit
diese Transparenz Uberhaupt ein Kriterium
darstellen muss?

Gehen wir davon aus, dass die Vertriibung aus der
Weichmacherwanderung kommt, miissten wir von
einem Schaden ausgehen. Wenn dies allerdings nur
eine optische Beeintrachtigung ist, in Frage steht,
ob die Transparenz iiberhaupt ein Gesichtspunkt
gegeniber eines Schadens/Mangels darstellt.

Die Hersteller:

Hierzu mussten die Hersteller lediglich den Begriff
>transparent< definieren, sodass die Verbraucher
diesbeziiglich nicht >Glas-klar< verstehen kdnnen.
Dazu wirde sicherlich einfach nur ein Zusatz zum
Produkt genuligen, der diesen Irrtum oder das
falschliche Versténdnis des Verbrauchers aufkléaren
und sicherstellen kénnte.

Wilfried Berger, Sachverstandiger
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Ordner www.BauFachForum.de
Thema: Vertrauen Sie Handwerkern und Sachverstandige, die dem
BauFachForum angeschlossen sind:

Links zu Begriffserklarungen fir dieses Blatt:
Link: Silikon

Link: Shore —Wert

Link: Hybrid — Dichtstoff SP525

Link: Schattenwirkung

Link: Internet Berufs Schulungen

Link: Qualifizierte Handwerker

Link: Produkte Test im BauFachForum

Kennen Sie schon den Produktetest mit den
angeschlossenen Firmen und lhren
Produkten?
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-
Tests

Nutzen Sie doch einfach einmal die Vorteile
des BauFachForums fir ein Jahr. Sie werden
erkennen, dass dieser Beitrag gut angelegt ist.
Zur Mitgliedschaft:

Wilfried Berger, Sachverstandiger
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http://www.baufachforum.de/data/unit_files/311/Hybrid_Dichtstoff_SP525.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/409/Schattenwirkung.pdf
http://www.baufachforum.de/index.php?Internet-Berufs-Schulungen
http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/data/files/Sie_sind_noch_kein_Mitglied.pdf
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Vertrauen Sie auf die Zertifizierten, Qualifizierten Handwerkern vom BauFachForum.

http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker
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www.anton-manhart.de
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Vertrauen Sie den Sachverstandigen mit Sachverstand hier im BauFachForum.

http://www.baufachforum.de/index.

hp?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--
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