
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baulexikon     

 
Begriff:  

Bauwerksabdichtung 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009 
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de   
Materialsammlung aus dem BauFachForum.  
Quellen Siehe Baulexikon.  
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Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Bauwerksabdichtungen 

Denke immer daran!!!! 
Bei Hunden kann eine Bauwerksabdichtung 
auch ein gutes Schaffell sein.  
Aber: 
Wenn Ihr selbstklebende 
Bauwerksabdichtungen aufbringt, müsst Ihr 
bei saugenden Untergründen unbedingt mit 
geeigneten Primer vorarbeiten. Ansonsten 
>säuft< euch das Material in den Poren des 
Baumaterials ab.  
Ergebnis: 
Bei mir säuft nichts ab. Hunde können nicht 
einmal >schwitzen.  

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Bauprodukte Test. 
http://www.baufachforum.de/index.php?rub

_id=26  

 

 

Schutzebenen die fest mit dem Baukörper verbunden werden 
und dabei stehendes und drückendes Wasser vom Gebäude 
fern gehalten wird. 

Neue Abdichtprodukte: 
Um die Problematik der Abdichtungen 
gegenüber anderen Bauteile wie 
Kunststofffenstern, Haustüren aus Holz, Glas 
und Metalle in der chemischen Reaktion zu 
verringern, wurde Bitumen mit 
Kunststoffanteilen veredelt und es entstanden 
somit Bauwerksabdichtungen aus Butyl, und 
Polymerbitumen, die gegenüber anderen 
Materialien verträglich sind. Firma BOSIG, 
führt dabei ein komplettes Angebot solcher 
Produkte, die gerade nach der DIN 18 195 
Bauwerksabdichtungen geprüft sind und 
somit auch für solche Einsätze ideal sind. 
Ideal auch die Verbindung zu den 
Bitumenbahnen im Heißklebeverfahren und 
gegenüber den bauteilschließenenden 
Bauteilen im Selbstkebeverfahren mit 
Verflanschungen.    

 

 
 

Wir bedanken uns für die 
Bildfreigabe bei der Firma:  
 

BOSIG GmbH 
Brunnenstraße 75-77 
D-73333 Gingen / Fils 
http://www.bosig.de/de/home.html   

 

 

 

Bitumenschweißbahnen: 
Das Bild zeigt eine Sockelabdichtung im 
Fundamentbereich eines Kellers. Hier 
wurde mit einer Bitumenschweißbahn, 
die heiß aufgeschweißt wurde, die 
Dichtheit vom Fundament zu 
Bodenplatte und zur aufsteigenden 
Kellerwand hergestellt.  
Problematisch ist dabei immer, dass die 
Bitumenbahnen heiß aufgeflämmt 
werden müssen und sich somit mit 
anderen Bauteilen wie Fenster oftmals 
nicht vertragen.  
Unterschieden wird zwischen  
horizontalen Abdichtungen 
(Bodenplatten) und vertikalen 
Abdichtungen (aufsteigende Wände. 
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