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Klebebänder 
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40 
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Frage 2: 
Wie nennen wir die Inhaltstoffe Polyvinylchlorid bei 
Lacken? 
 
Bitte ankreuzen:         X 
Lösung A: Dünnmacher 
Lösung B: Steifmacher  
Lösung C: Hartmacher 
Lösung D: Weichmacher 

Frage 8: 
Wie lange sollten Klebebänder auf der Packung für 
die Klebung ohne Schaden ausgezeichnet sein? 
 
Bitte ankreuzen:        X 
Lösung A:  3 Tage 
Lösung B:  7 Tage 
Lösung C: 14 Tage 
Lösung D:  6 Wochen 
 
 

Frage 4: 
Wie nennen wir die Sonnenstrahlung, die das 
Ergebnis von Frage 2 auslöst? 
 
Bitte ankreuzen:      X 
Lösung A: XP-Strahlung 
Lösung B: UV-Strahlung 
Lösung C: 180V-Strahlung  
Lösung D: AW-Strahlung 
 
 

Frage 7: 
Auf welche Klebekraft sollen Klebebänder für das 
Abkleben auf Lackoberflächen begrenz sein? 
 
Bitte ankreuzen:       X 
Lösung A: 1,5 N/25mm 
Lösung B: 4,5 N/25mm 
Lösung C: 8,5 N/25mm 
Lösung D: 12  N/25mm 
 
 

Frage 6: 
Wie nennen wir die Beständigkeit von Klebebändern 
im Allgemeinen? Ergänze den Satz: Klebebänder 
müssen ……. Beständig sein. 
 
Bitte ankreuzen:        X 
Lösung A: Witterungs- und Alterungs- 
Lösung B: Sonnen- und Mond-  
Lösung C: Tag- und Nacht- 
Lösung D: Warm- und Kalt- 
 
 

Frage 1: 
Was verursachen falsch eingesetzte Klebebänder 
beim Abkleben von Wassserlack und 
lösungsmittelhaltigen Lacken? 
Bitte ankreuzen:       X 
Lösung A: Lackzerstörung - Reduktion 
Lösung B: Lacküberhärtung - Pressation 
Lösung C: Lacküberglänzung - Glanzation  
Lösung D: Lackunterstumpfung - Blindation 

Frage 3: 
Was darf im Bauwesen nie in Verbindung gebracht 
werden da sich sonst HCI (Chlorwasserstoff) 
abspalten würde? 
 
Bitte ankreuzen:       X 
Lösung A: Kunststofffenster mit Bitumen 
Lösung B: Holzfenster mit Dämmstoffen  
Lösung C: Holzfenster mit Putzen 
Lösung D: Kunststofffenster mit Putzen 
 

Frage 5: 
Welche Inhaltstoffe von Klebebändern kennen wir? 
  
Bitte ankreuzen:       X 
Lösung A: Naturkautschuk und Acryl 
Lösung B: Polyurethan und Vinyl 
Lösung C: Polystyrol und Silikate 
Lösung D: Nylon und Zellophan 
 
 

Bewertung: 
8 richtige sehr gut in der Schulung weiter 
6-7 richtige gut  in der Schulung weiter 
4-5 richtige befriedigend in der Schulung weiter 
2-4 richtige ausreichend  nachschulen 
0-2 richtige mangelhaft nachschulen  
Die Nachschulungsblätter findet Ihr in der Internet 
Fenstereinbauschulung: 
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=3&det_id
=385_1  
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